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纵向(MD)

横向(CD)

Remarks: The data in the table are typical values reference, but not standard.

备注：表内数据为典型值，仅供参考。

Width Difference
g/m2 GB/T451.2

Target value±3

目标值±3

≤4.0

%ISO
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精品淋膜纸技术指标
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横幅差

定量

指标名称   优等（A）

Items Grade A

Grammage
g/m2 GB/T451.2

GB/T455

Water absorption
g/m

临沂百旺纸业有限公司
Linyi Baiwang paper Co., LTD

2 GB/T1540 ≦45
吸水性

Moisture

Smoothness
s GB/T456

平滑度
≥12

水份

Brightness(reference)
GB/T7974 23.5±2.0

白度（参考）

Breaking Length

断裂长度

≥4.5

≥2.3

Tear index （MD）

撕裂指数（纵向）

% GB/T462 4.0-7.0

≥7.0

km GB/T454

mN.m2/g

Bulk
cm³/g GB/T451 1.25±1.47

松厚度


