
Unit
Inspection 
Methods

检测方法 单位

MD纵向 ≥80 ≥88 ≥108 ≥108

CD横向 ≥36 ≥43 ≥46 ≥46

85.0±2.0

112-118

164±3.0

28±10.0

≥23

108±1.5

70.0±2.0

98-104

75.0±2.0

101-107

80.0±2.0

108-114

ISO8254

Reference

ISO267

g/m2

μm

%

%

g/m2

S

mN

%

GB/T451.2

ISO534

ISO2470

Reference

ISO535

Remarks: The data in the table are typical values reference, but not standard.

备注：表内数据为典型值，仅供参考。
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4.2±1.0

Smoothness 平滑度

Average of both sides 正/反面平均

Stiffness(bend procedure)

挺度（弯曲法）

Moisture

水份

 CIE Brightness

CIE白度

Water Absorption

吸水性

Grammage

定量

Thickness

厚度

Brightness

白度

Items Grade A - PA

指标名称 优等（A）- PA
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复印纸技术指标(PA)

The Technical Standard of Copy Paper-PA


